Oswiecim, 07. marca 2013 .

TEST OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU
SPRAWNY w ZAWODZIE — STOLARZ

Test jest sprawdzianem wiedzy i umiejetnosci z zakresu kl. I, Il'i lll Zasadniczej Szkoty
Zawodowej w zawodzie stolarz. Przystepujgc do rozwigzania testu wystuchaj wstepnych
informacji, zgtos watpliwosci, jesli takie beda. Przeczytaj uwaznie tres¢ pytania a
nastepnie wpisz odpowiedszi.

Czesc |

Wybierz prawidtowa odpowiedz i oznacz j3 znakiem , X ,, w karcie odpowiedzi.

Zadanie 1.

Jezeli $ciany boczne mebla sg przedtuzone i stanowig jego podstawe, to mebel ten posiada
konstrukcje:

ramowa.
deskowa.

wiencowa.
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stojakowa.

Zadanie 2.

Kat ostrza B w nozach do strugéw powinien wynosié:

15°
25°
35°
45 °

CoOow>

Zadanie 3.
Przyrost masy drzewa zyjgcego, w wymiarze jego srednicy zachodzi poprzez:

Podziat komoérek tyka.

Podziat komoérek tkanki korkowe;.
Podziat komérek miazgi.

Podziat komérek w paczkach wzrostu.
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Zadanie 4.

Rysunek przedstawia frez nasadzany:

A. ztozony.

B. zataczany.
C. gwiazdowy.

D. scinowy.

Zadanie 5.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna to:

A.

@

Zadanie 6.

stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna catkowicie
suchego.

stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna wilgotnego.
stosunek masy drewna suchego do masy drewna wilgotnego.

stosunek masy drewna suchego do catkowitej masy wody zawartej w
drewnie.

Rysunek przedstawia schemat technologiczny dziatania:

A. szlifierki walcowe;j.

B. Strugarki wyréwniarki.
C. Strugarki grubosciowe;.
D. Strugarki czterostronnej.




Zadanie 7.
Wat, oznaczany symbolem , W ,, (kg x m?/s’ ), jest jednostka ?

ciepta.
sity.

mocy.
pracy.
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Zadanie 8.

Promienie rdzeniowe drewna debu (tzw. ,, btyszcz ,), s3:
A. niewidoczne gotym okiem.
B. dobrze widoczne gotym okiem.
C. widoczne tylko po barwieniu.
D. widoczne tylko po lakierowaniu.
Zadanie 9.

Utrwalenie ksztattu gietych elementéw z drewna litego nastepuje podczas:

A. obrébki hydrotermiczne;j.

B. suszenia elementéw wraz z forma.
C. zaraz po zdjeciu elementu z gietarki.
D.

giecia swobodnego.

Zadanie 10.

Rysunek przedstawia:
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ktad przesuniety.

przekrdj pionowy. Q
SRS
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Zadanie 11.

Wilgotnos¢ drewna , przeznaczonego do wyrobu okien, powinna wynosié ?

A.6 -7%
B. 8 -10%
C. 10- 12%
D. 12- 15%
Zadanie 12.

Rzutowanie réwnolegte inaczej nazywamy ?

Rzutowaniem aksonometrycznym
Rzutowaniem srodkowym
Rzutowaniem prostokatnym
Rzutowaniem uko$nym

o0 wp

Zadanie 13.

Do rysowania na rysunku technicznym obramowania ( ramka), nalezy uzy¢ linii:

ciagtej cienkiej
ciggtej grube;j.

ciggtej bardzo grubej.
obojetnie ktore;j.
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Zadanie 14.
Podczas giecia drewna wilgotnos¢ elementu powinna wynosic ?

A. ponizej 8%.
B. 8-12%.

C. 25-30%.

D. powyzej 50%.

Zadanie 15.

Kazeina, podstawowy skfadnik kleju kazeinowego, w naturalny sposéb, wystepuje w:
krwi bydlece;.

mleku.

ziemniakach.
mace zytniej.
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Zadanie 16.

Czescig sktadowa, ktérego z wymienionych wyrobdw stolarki budowlanej, moze by¢ ptycina ?

A. skrzydta drzwiowego.

B. oscieznicy okienne;.

C. skrzydta okiennego.

D. poreczy i podestow.

Zadanie 17.

Czas suszenia naturalnego zalezy od gatunku drewna oraz od ?

oo w x>

Dtugosci i szerokosci tarcicy.
Sposobu zadaszenia sztapla.

llosci wystepujgcych wad w tarcicy.
Grubosci tarcicy.

Zadanie 18.

Wymiar uzyskany na elemencie, po przeprowadzeniu obrébki, nazywamy wymiarem:

A.
B.
C.
D. Planowanym.

Rzeczywistym.
Nominalnym.
Tolerowanym.

Zadanie 19.

Rysunek przedstawia ukfad osi do rzutowania, w:
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dimetrii prostokatnej.
dimetrii ukosne;.
izometrii.
aksonometrii.
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Zadanie 20.

State substancje organiczne lub nieorganiczne dodawane czesto do roztworu klejowego w
celu zmniejszenia zuzycia drogiego lepiszcza ( substancji klejowej ) lub zwiekszenia
elastycznosci spoiny klejowej lub ograniczenia przebic¢ klejowych przy okleinowaniu, to:

A. rozpuszczalniki.
B. rozcienczalniki.
C. wypetniacze.
D. plastyfikatory

Zadanie 21.

1. Rysunek przedstawia néz do struga:

A. zebaka. ’ ~ 5%
B. rowniaka. i e ] —
C. zdzieraka. \}/
D. katnika. | s
180

Zadanie 22.

Barwa, rysunek, zapach i potysk To cechy drewna, ktdre opisujemy jako:

Mechaniczne wtasciwosci drewna.
Fizyczne wtasciwosci drewna.

Wady anatomicznej budowy drewna.
Nie sg to wtasciwosci, ani cechy drewna.
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Zadanie 23.

Zgodnie z klasyfikacjg wymiarowg, grubos¢ bali wynosi:

A. 19-25mm
B. 28—-45mm
C. 32-50mm
D. 50-100 mm



Zadanie 24.

Mursz drewna, to okreslenie, ktére w terminologii nauki o drewnie, oznacza ?
A. Potysk drewna.

B. Zgnilizne drewna.

C. Przebarwienie drewna.

D. Zwietrzenie powierzchniowe drewna.

Zadanie 25.

Ktore z podanych oku¢ petni w wyrobie funkcje tgczaca ?

Zadanie 26.

Tarcice nie obrzynang trasuje sie:

A. nalewe;j stronie.

B. zawsze na prawej.

C. jednoczesnie na lewej i prawej stronie.
D. obojetnie na ktérej stronie.

Zadanie 27.

Terenowym organem panstwowego nadzoru i kontroli w zakresie bhp oraz prawnej ochrony
pracy jest ?

A. Starosta Powiatowy .

B. Wojewoda.

C. Najwyzsza Izba Kontroli.

D. Panistwowa Inspekcja Pracy.



Zadanie 28.

Ze wzgledow technologicznych predkosc skrawania v strugarek do drewna, powinna
wynosic:

A. 1,5-2,5m/s

B. 10-12m/s

C. 20-40m/s

D. 40-80m/s
Zadanie 29.

Ktdére z podanych na rysunkach oznaczen, okresla sklejke ?
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Wyroby malarsko-lakiernicze, przeznaczone do bezposredniego naktadania na podfoze w
celu wypetnienia poréw i zwiekszenia jego przyczepnosci, to

A. utwardzacze i wypetniacze.

B. lakiery nawierzchniowe.

C. farby i lakiery do gruntowania.
D. emalie chemoutwardzalne.



Zadanie 31.

Podczas suszenia drewna zachodzi zjawisko jego kurczenia, ktére powstaje na skutek
odparowania:

wody konstytucyjne;.
wody zwigzanej.
wody wolnej.

wody w postaci ptynu.

on®p

Zadanie 32.

Pracownik, pracujgcy na stacjonarnej szlifierce tarczowej do drewna, powinien posiadac
ubranie robocze oraz:

rekawice ochronne.
maske przeciwpytowa.
fartuch ochronny.
nauszniki dzwiekochtonne.

o0 wp

Zadanie 33.

Ktéore z wymienionych elementéw anatomicznej budowy drewna, nie wystepujg w drewnie
lisSciastym ?

Przewody zywiczne
Cewki

Naczynia

Promienie rdzeniowe
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Zadanie 34.

Migzszos¢ 1 sztuki tarcicy obrzynanej o wymiarach 1 x 30 x 50, wynosi ?

0,015 m*
0,150 m*
1,500 m?
15,00 m?
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Zadanie 35.
W metodzie natrysku hydrodynamicznego wykorzystujemy:

sprezone powietrze.

wysokie cisnienie przetaczanego lakieru.
pole elektrostatyczne.

swobodny wyptyw lakieru.
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Zadanie 36.

Elementy z drewna mozna powiekszy¢ na szerokos¢ za pomoca potaczenia ?

katowego naroznikowego zaktadkowego
katowego naroznikowego sciennego wpustowego

réwnolegtego czotowego zaktadkowego
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rownolegtego wzdtuznego wpustowo-wypustowego

Zadanie 37.

Rysunek przedstawia sztapel:

A. dwuczotowy pojedynczy.
B. dwuczotowy petny.

C. dwuczotowy niepetny.

D. dwuczotowy blizniaczy.

Zadanie 38.
Szlifierka tasmowa z ruchomym stotem przystosowana jest do szlifowania:

A. elementéw profilowanych.

B. duzych powierzchni elementéw ptytowych.
C. drazkow.

D. szlifowania na grubosc.

10



Zadanie 39.

Rysunek przedstawia:

A. diuto tancuszkowe, /\\ j
B. dtuto proste, D

C. diuto kwadratowe, (===~
D. dtuto proste wieloostrzowe. —+/

Zadanie 40.

W frezarkach dolnowrzecionowych stosuje sie predkosci obrotowe wrzeciona:

A. 1000 + 3000 [obr./ min]
B. 3000 + 6000 [obr./min]
C. 6000 +9000 [obr./ min]
D. 9000 + 24000 [obr./ min]

czesS€ 1l

Przeczytaj uwainie tekst i zaznacz znakiem X w karcie odpowiedzi prawidtowg odpowiedz
»TAK” lub ,, NIE”

1.

2.

3.

8.

9.

Przysiek to dfuto?

Ptyta listewkowa, to tworzywo sztuczne ?

Czy ptyta OSB, to ptyta pilsSniowa ?

Wiezba dachowa i beczka drewniana, sg wyrobami stolarskimi ?
Obtdg jest fornirem ?

Laminat, skéra, tkanina naklejone na materiat drzewny, sg okleinami ?
Pita reczna kraweznica stuzy do ciecia drewna wzdtuz wiékien ?
Ztaczenie koncowek pity tasmowej nastepuje poprzez ich zgrzewanie ?

Aerometr, to przyrzad stuzgcy do pomiaru predkosci przeptywu powietrza ?

10. Element o przekroju zblizonym do kwadratu, to element deskowy ?
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